Henvisninger:

Handbok N400 Bruprosjektering (2015)+NA-rundskriv 2016/12, punkt 8.4.1.
Handbok R762 Prosesskode 2 (2015), prosess 85.3.

Kommentarer til detaljen:

Gjelder alle utvendige staloverflater som ikke er varmforsinket eller i
rustfrie.

Detaljen forutsetter at dybel ikke plasseres i sone med
overflatebehandling.

Dybel skal ikke overflatebehandles

Detaljen innarbeides p& staltegninger.

Fargekode pa siste dekkstrek tilpasses det enkelte prosjekt. Det
- anbefales & benytte en farge som er mest mulig bestandig mot sollys og
som tydelig viser korrosjon.

Betong
Merknader:

1. Overflatebehandling utferes etter R762 Prosesskode 2,
prosess 85.3, System 2.

Ved avslutning av malingssystem 100 mm inn pé flens, skal
epoksy feres lenger inn enn termisk spreytet sink. Dette for @
fa god beskyttelse mellom sink og fersk betong.

3. Hvert strek skal ha ulik farge. Fargekode pd siste dekkstrok
skal veere RAL 7036 Platinum grd.
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